Ministério da Educagéo
Universidade Federal de Santa Maria
§ Pro Reitoria de infraestrutura

ESPECIFICAGOES TECNICAS

OBRA: LABORATORIO DE AGROTECNOLOGIA - UFSM.
LOCAL: Campus Universitario Camobi — Santa Maria - RS.
Revisdo: 06 em 29/08/10

1. OBJETIVOS
1.4 A presente especificagio tem pbr obietivo definir os trabaihos de construgac do predio do
Laboratorio de Agrotecnologia, com area total de 230,00 m?, situado no Campus - Camobi — Santa
Maria - RS.

2. GENERALIDADES
2.1. Devera ser obedecida a seguinte documentagéo técnica:
2.1.1. Estas especificagdes técnicas;
2.1.2. Orcamento e Cronograma Fisico-Financeiro;

213. Projetos;
2.1.4, Normas da ABNT,
2.2, Durante a execucdo dos servigos a empresa contratada devera tomar todas as precau-

¢Oes, quanto aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita seguranga ao transito de
pessoas junto a obra. Para tanto devera manter uma sinalizagdo adequada;

23 Todos os materiais, mao de obra e equipamentos necessarios para a execugao dos ser-
vigos deverdo ser fomecidos pela empresa contratada;

24, A empresa contratada devera apresentar a Fiscalizagao, antes do inicio dos servigos, a
ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) com a descri¢#o do objeto contratado {execugéo e/ou projeto),
sendo pré requisito para liberagdo da primeira fatura;

2.5, Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junhc de 1993, salvo disposigdes em contrario
constantes do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas
técnicas oficiais para a boa execugao do objeto do contrate correm por conta do contratado;

28. Sera permitida a subcontratagiio de servigos, os subcontratados, quando empresas, de-
verdo apresentar a mesma documentagao exigida da empresa contratada. Quando se tratar de profissional au-
ténomo, este devera apresentar documentagdo que comprove a legalizagdo de suas atividades, tais como:
ISSQN, carné de recothimento do INSS, ete.

27. A empresa confratada devera prestar toda a assisténcia técnica e administrativa; man-
tendo na obra um Mestre Geral com experiéncia minfma comprovada de 2 anos, o gual ndo devera se afas-
tar do local de trabalho durante o horaric normal de servigo. Além disso, devera ser representada por um
técnico, Engenheiro Civil ou Amuiteto, com vinculo a contratada, residente no municipic que é executado os
servicas,

2.8. A empresa contratada devera comunicar e passar as informagdes necessarias a Delega-
cia Regional do Trabalho, antes do inicio das atividades, devera tambéem providenciar e fiscalizar o uso de todos
os equipamentos de seguran¢a necessarios ao andamento da obra, bem como elaborar e cumpnr o PCMAT,
quando a legislacao assim exigir, ou seja, atender pienamente as recomendagdes da NR 18;

29. A empresa contratada devera providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamen-
tos de seguranca necessarios ao andamento da obra, atendendo as recomendagdoes da NR 18;

210. A empresa contratada, além dos equipamentos normais de seguranga para seus funcio-
narnos, devera manter a disposicao no escritorio da obra, capacetes para a Fiscalizag3o e eventuais visitantes;
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2.11. A empresa contratada devera manter no escritério da obra, refagdo com o nome e fungao
de todos os funcionarios da mesma, inclusive 0s subcontratados.

242 A empresa contratada devera identificar o pessoal na obra, de acorde com sua fungéo,
pela cor, O capacete branco sera utilizado apenas pelos Engenheiros e Arquitetos e os demais ficardo a critério
da empresa contratada;

213. A empresa contratada devera manter limpo o canteiro de obras fazendo a remogao perio-
dica do lixo e entulhos da obra para um local que ndo venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega
da obra a mesma devera estar perfeitamente limpa assim como a regido do canteiro da obra; Todo residuo ge-
rado pelos servicos devera ser encaminhado para aterro, fora da UFSM, licenciado por drgaos ambientais e
devera ser transportado por empresa credenciada por 6rgdos ambientais, conforme legislagdo vigente.

214 Todo o transporte {verlical e horizontal} de material ou pessoal, que se fizer necessano
para a execugao da obra, ficara a cargo da empresa contratada;

2.15. A UFSMdevera fomecer a agua, energia elétrica, sendo que as extensdes até o ponto de
uso serdo de responsabilidade da empresa contratada.

2.16. A empresa contratada devera elaborar o “as built” {como construido) ac longo da execu-
¢do dos servigos e entrega-lo no final da obra em meio digital. A liberagédo da ultima fatura ficara condicionada a
apresentagao dos referidos projetos como construido;

217.  Sao de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente a Admi-
nistragdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou doto na execugda do contrato. O acompanhamento e a
fiscalizagdo do contrato pela Administragaa nao excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa contra-
tada deve facilitar a fiscaliza¢io, permitir amplo acesso ao objeto em execugdo e atender prontamente as soiici-
tagdes da Administragao,

218. A empresa contratada devera manter na obra ¢ “Diario de Obras para as anotagbes dia-
nas. O diario devera ser preenchido a partir da ordem de servigo, sendo assinado pelo Responsavel Técnico da
empresa e pelo Engenheiro Fiscal. O diario de obra devera obedecer o modelo do ANEXQ 1 e devera possuir 2
vias (1 via UFSM e 2 via Empresa). O diario de obras devera ter tamanho A4, A Primeira via (UFSM) deve ser
micro serrilhada para destacamento.

219. A empresa contratada devera manter na obra duas copias atualizadas de todos os proje-
tos, sendo que uma delas devera estar permanentemente no escnitorio da obra e sera utilizada apenas pelo
Responsavel tecnico e mestre-de-obras da empresa e pela Fiscalizagao;

2.20.  Todo e qualquer dano aos prédios e patriménio da UFSM, causado em virtude dos servi-
¢os executados, sera de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recupe-
ragao e/ou reposigao;

2.21. O prazo de execugdo dos servigos & de 180 {cento e oitenta) dias corridos;

2.22. O orgamento analitico devera ser discriminado e devera conter: Descrigdo dos itens,
quantidade, uridade, preco unitario {material, mao-de-obra, servigo), total do servigo, subtotal para cada item da
planilha e valor total global da proposta. Os pregos serdo apresentados em duas casas decimais.

223, O valor total de cada item da planilha corresponde a uma porcentagem do valor total da
proposta & essa porcentagem pode ser definida como coeficiente de influéncia. Sempre que o coeficiente de
influéncia superar em mais de 15% o correspondente na planilha da instituigio, 0 excedente serd pago somente
na ultima parcela e ainda, se houver acréscimos de servigos do item em questdo 0 mesmo sera feito utilizando
os valores previstos na planilha da instituigao.

- Ex. ci (instituicho}= 0,20 {20%), ci (empresa)= 0,25 (25%} —>» ci (instituicaa) + 15%=
0,20x1,15= 0,23 (23%), excedente= 0,25-0,23= 0,02 (2%}

excedente/ci (empresa) = 2/25= 0,08, ou seja, 8% do valor do item somente  sera faturado
na ultima parcela.
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2.24. O pagamento serd MENSAL (exceto pagamento ordinaric}, conforme cronograma fisico-
financeiro a ser apresentado pela empresa contratada, e a planilha de medigao devera seguir o padréo apresen-
tado no ANEXO 2.

225. A empresa contratada ndo podera emitir o Uimo boletim de medicdo e fatura da obra,
enquanto todos os servigos da planilha orgamentaria e especificagbes técnicas n3o estiverem plenamente con-
cluidos e entregues em perfeitas condigbes de execugdo, uso e funcionamento.

226, VISITA TECNICA: As empresas deverdo obrigatoriamente participar de uma reunido
com seu representante, Engenheiro ou Arquiteto, para que possa ser esclarecido quaiquer tipo de davida relativa
aos projetos, as especificagdes técnicas e aos quantitativos da obra. Nessa oportunidade sera realizada a visita
a0 Iocal da obra, que sera em horario de expediente da instituigdo. Os interessados deverdo apresentar, na
ocasifo da visita, uma declaragao de ter realizado a visita ao local da obra, para gue seja obrigatoriamente visa-
da por Engenheiro ou técnico desta Coordenadona. A declaragéo devera seguir 0 modelo apresentado no
ANEXQ 3. A declaragdo devera ser apresentada em duas vias sendo uma via serd arquivada na secretara da
Proinfra e outra devera ficar com a empresa interessada para complementagao da proposta financeira.
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3 - ESPECIFICAGAO DOS SERVICOS
1. Servigos Preliminares e Técnicos:

11 Orcamente, cronpgrama g visita Técnica: A empresa devera fazer a visita técnica e
executar seu orgamento de acordo com os custos de sua empresa e em seguida elabo-
rar seu cronograma fisico financeiro, baseado no prazo definido e contratado pela UFSM e
que devera ser rigorosamente obedecido na execugao da obra.

1.2  Projeto de Fundacdes: O projeto de fundagdes devera ser apresentado a Fiscaliza-
o cinco dias antes do inicio da obra, em meio digital e impresso, com respectivo memonal
de calculo, responsavel téenicc e ART. Antes da elaboragdo do projeto de fundagBes, a
empresa devera providenciar a execugao de furos testes ($300mm) no terreno, com a fina-
lidade de observar aspectos geologicos pertinentes ao dimensionamento das estacas. As
fundagdes serdo dimensionadas de acordo com as cargas fomecidas pelo projeto estrutu-
ral. Apbs a perfuragdo das estacas a empresa devera apresentar imediatamente o projeto
“as built” (como construido) da execugao das estacas, contendo as dimensdes e profundi-
dades atingidas na execugao.

1.3 Projefo estniural: - O projeto estutural devera ser apresentado pela empresa antes do
inicio da obra, em meio digital e impresso, com respectivos critérios de dimensionamento
adotados, responsavel técnico e ART. O langamento da estrutura devera atender os crite-
rios da NBR 6118:2003, principalmente no que diz respeito acs limites de deslocamenios
horizontais e estabilidade global. Para o dimensionamento serdo adotados alguns critérios
minimos que deverdo ser informados através de um documento assinado peto responsavel
técnico, conforme segue:
= Propriedades fisicas dos materiais
» Resisténcia caracteristica do concreto (fck}):

Resisténcia caracteristica (ou média) do concreto a tragdo {fctk):
Médulo de elasticidade inicial (Eci):
Moduio de elasticidade secante (Ecs):
Slump (abatimento):
Relagdo agua‘aglomerante maxima;
Diametro maxime do agregado graudo:
Diametro do vibrador:

s Cobrimentos das armaduras: vigas/pilares e lajes= NBR 6118/2003
» (aracteristicas ambientais

o (Classe de agressividade ambiental;
= Modelo de calculo utilizado

e Lajes:

o Vigas/pilares:

» O dimensionamento devera ser baseado na envoltona dos esforgos, a qual

representa as situagdes extremas, ou seja, mais desfavoravel.

= Valores de agdes previstas
Peso especifico do concreto armado:
Peso especifico das aivenanas de blocos vazados:
Peso especifico das alvenanas de hlocos macigos:
Peso especifico do matenal de enchimento das Iajes: 1,
Peso do revestimento nas lajes de piso: '
Peso do revestimento nas lajes de foro:
Carga acidental nas lajes de piso:
Carga acidental nas ajes de forro:
Agdes devidas ao vento nas duas diregbes: Vo=
Agdes devidas a imperfeigdes geometricas globais nas duas diregoes.
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- Para um perfeito casamento de todos ¢s projetos, quando necessario devera ser deixado
esperas efou furos na estrutura {vigas, pilares, lajes etc.}, de tal forma que possibilite a pas-
sagem das tubulagdes das instalagGes elétrcas/rede estruturada, hidrossanitarias e de
combate a incéndio conforme cada situagdo especifica, mas sempre mediante analise pré-
via da Fiscalizagdo e se necessario do responsavel pelo projeto estrutural.

0 projeto estrutural devera apresentar o resumo detalhado por pavimento, apresentando o
consumo de concreto de pilares, vigas baldrames, vigas estruturais e lajes macigas, esca-
das, pilares, pogo do elevador e reservatorio. Também devera ser apresentado a taxa de
armadura minima meédia das vigas, pilares e lajes macicas.

NO PROJETO ESTRUTURAL, OBRIGATORIAMENTE DEVERA SER UTILIZADO NO Mi-
NIMO AS SEGUINTES TAXA DE ARMADURA MEDIA:

1) PILARES: 90 kg/m3
2) VIGAS: 80 kg/m3
3) LAJES MACICAS: 25kg/m3

Os volumes de concreto apresentados em planilha sao estimativos, sendo que apos a ela-
boragdo e aceitagdo do projeto estrutural, estes volumes deverao ser compensados na pla-
nitha para mais ou para menos.

O responsavel peio projeto Estrutural devera ser um profissional de reconhecida capacida-
de e experiéncia comprovada. Antes do inicio da obra e execugao dos projetos a empresa
construtora devera apresentar o Engenheiro responsavel com seu curriculo para apreciagao
e concordancia da fiscalizagdo.

Caso haja alguma modificagao ou corregao do projeto estrutural a empresa devera apresen-
tar a fiscalizagao o projeto comgido.

1.8 Gopias e Despesas legais: A empresa devera providenciar todas as copias, ART , dia-
rios de obra e projetos necessarios para o bom andamento da obra.

1.5 Tapumes: Devera ser construido um tapume para isolar a obra e delimitar o canteiro de
obras com chapas de compensado fixadas em estrutura de madeira, tendo altura de
2,20metros,

1.6 Instalacdo provisdna da elétrica: A UFSM devera disponibilizar o ponto de energia e a
empresa contratada dever4 fazer a extensao até a obra, obedecendo as normas de dimen-
sionamento e seguranga para ligagao dos equipamentos & iluminagdo. Cs locais usados du-
rante o periodo de obras deverdo ser entregues na mesma condicao inicial.

1.7 Instalaco provisdria de dgqua; A UFSM devera disponibilizar o ponto de agua e aem-
presa contratada devera fazer a exiensdo até a obra, obedecendo as normas de dimensio-
namento. Os locais usados durante o periodo de obras deverdo ser entregues na mesma
condi¢do inicial.

1.B Barraco de obra: Devera ser construido galpao para almoxarifado, refeitorio, vestiario,
banheiro (com chuveiro, bacia sanitaria, favatorio), escritorio. O esgoto oriundo do banheiro
devera ser devidamente conduzido para fossa séptica e encaminhado posteriormente para
um sumidouro (po¢o negro), ou em rede existente indicada pela fiscalizagao. Para implan-
tacao do canteiro de obras a empresa devera apresentar um layout para a fiscalizagao a-
provar,

1.9 Placa de Obra: A empresa contratada devera formecer Placa de Obra, conforme planta 1

de detaihe do ANEXO 4 . A placa devera ser construida com chapas metélicas gaivaniza-

das n° 24 e estrutura metalica composta por tubos de metalon 20x50mm parede 1.5mm.

Receberdo uma demao de fundo anticomosive € no minimo trés demaos de tinta esmalte

sintético da Suvinit ou equivalente nas cores definidas pelo manual. Os adesivos deverao
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ser de alta resisténeia. O tamanho da placa sera 180x120cm. A placa sera colocada em lo-
cal visivel e sustentada por estrutura de madeira.

1.10 Locacdo da obra: A obra devera ser focada rigorosamente de acordo com o projeto de
locagdo. A fiscalizagéio da UFSM devera informar a cota final da obra, sendo responsabili-
dade da empresa o fiel cumprimento dos niveis e recuos informados.

1.41 Limpeza permanente da Obra: A obra devera permanecer diariamente limpa e livre de
entulhos, os quais deverdo ser conduzidos obngatoriamente a cagambas metalicas de reco-
Ihimento de residuos conforme item antecedente 2.12.

2. Movimento de Terra / Demoiigdes:

2.1 Limpeza do Terreno: No local da obra o terreno devera ser limpo juntamente com a
remogao de uma camada superficial de no minimo 15cm de solo. Este matenial devera ser
transportado para um local proximo, no CAMPUS, indicado pela Fiscalizag&o.

2.2 Aterro compactado: O aterro sera executado com material boa capacidade de suporte
(arenito ou equivalente) em camadas de no maximo 20 cm compactadas mecanicamente
(rolo efou sapo), ficando perfeitamente compactado e nivelado.

2.3 Escavacdo Manual de solo; Nos locais indicados em projeto serdo abertas valas, pam
colocagdo da tubuiagdo de agua, esgoto e execugio de caixas de alvenaria e vigas de fun-
dagdo. Estas deverdo ter largura e profundidade de acordo com as necessidades do proje-
to.

2.4 Transporte de solo com distancia ate 1 Km: O solo devera ser cuidadosamente trans-
portado em local indicado pela fiscalizagao, sendo que a empresa devera observar e zelar
pela limpeza das vias intemas da UFSM.

2.5 Reaterro e apilcamento com compactador mecanico: As valas que foram abertas serfo
reaterradas e compactadas adequadamente apds a colocagdo dos tubos € ou execu¢ao
das vigas de fundagdo. Sera usado o mesmo material retirado, sendo que 0s tubos serao
acondicionados & envolvidos em colchdo de areia com 10 ¢cm no minimo em todos os lados
¢ assentados em base compravadamente sélida. Nos locais onde for gramado, este devera
ser refeifo. As tubulagdes enterradas de elétrica, telefdnica e rede de i6gica deverdo ser
envelopadas com concreto fck 10Mpa, com no minimo 10cm de recobnmente em todos 05
lados.

2.6 Transporie e remogdo de entuthe para aferro ficenciado: Todo o residuc gerade nos
servigos devera ser transportado até o contéiner metélico para posteriormente a empresa
envia-lo para aterro de residuos licenciado pelos 0rgaos ambientais. O local do contéiner
devera ser indicado pela fiscalizagao de maneira que ndo atrapalhe o trinsito de pessoas e
veiculos. Caso necessano devera ser utilizado fitas de isolamente e sinalizagao para a se-
guranga de pedestres e veiculos. Ndo sera permitida o deposito e/ou acimule de entulho.

2.7 Transporte intemno e extemo: Todo o transpore (vertical e horizontal) de matenal
e/ou pessoal que se fizer necessano para a execugdo da obra, ficara a cargo da empreitei-
ra, devendo esta observar lodos os cuidados na seguranga de pessoal e material.

3. Infra estrutura / Fundagao Simples:

3.1 Estaca escavada: As fundagbes serdo do tipo “estaca escavada”, moldadas no local. O
concreto empregado nas fundagdes devera ser usinado e ter resisténcia minima
(fck=15MPa). As estacas deverdo conter ammadura de fretagem minima até uma profundi-

dade de 2 metros. Quando o didmetro da estaca for menor do que a maior dimensao da | |

segao transversal do pilar, fato que ndo possibilita a colocagdo da espera do pilar dentro da
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amadura de fretagem, o diametro, até a profundidade de 2m, devera ser aumentado. O
cobrimento das armaduras ndo devera ser inferior a 5em. A cada 25m3 de concreto ou fra-
o, deverdo ser moldados corpos de prova para serem ensaiados aos 14 e 28 dias. A fre-
tagem das estacas deverdo ser detalhadas no projeto de fundagac e ndo deverdo possuir
amadura com bitola menor que 8.0mm.

A empresa devera observar a existéncia de agua ou solc mole no fundo das estacas e de-
vera imediatamente comunicar a fiscalizagdo, REGISTRANDO o ocorrido em diario de o-
bras. E proibido a concretagem de estacas com agua efou lodo no seu interior.

O trecho da estaca com armmadura de fretagem devera ser adensado manualmente com
uma barra de ferro ¥7".

3.2 Concreto magro para lastro de vigas de fundacdo: devera ser executado no fundo da
forma da viga de fundagao um concreto magro com fek 10Mpa para posterior colocagao da
armadura da viga. Este [astro servira para manter a estanqueidade da forma durante a con-
cretagem, bem como a contaminagao do concreto estrutural com o solo.

3.3 Vigas de fundacdo em concreto Ammado: as vigas de fundagdo serdo executadas de
acordo com ¢ projeto estrutural seguindo os dispositivos constantes da NBR 6118/2003, no
que tange aos materiais, execugdo, controle e aceitagdo da estrutura. O concreto empre-
gado nas vigas de fundagdo devera ser usinado e ter resisténcia minima {fck=20MPa},
sendo preparado, tangado e adensado mecanicamente. A relagao agua/aglomerante do
concreto e o cobrimento das armaduras deverao estar de acordo com as recomendagoes
da NBR 6118/2003. A cada 25m3 de concreto ou fragao, deverdo ser moldados corpos de
prova para ser ensaiados aos 14 e 28 dias. A cura Umida devera ser feita durante 7 dias.

4, Superesgtrutura:

4.1 Estruturas de concrefo amado: A supra-estrutura sera executada de acordo com o pro-
jeto estrutural seguindo os dispositivos constantes da NBR 6118/2003, no que tange acs
materiais, execu¢ao, controle e aceitagéo da estrutura.

Concreto amado: Pilares, tajes, vigas, platibandas, cathas, escadas etc., serdo executados
conforme projeto estrutural. O concreto empregado devera ser usinado ¢ ter resisténcia mi-
nima (fck=20MPa), sendo preparado, langado e adensado mecanicamente. A relagao a-
gua/aglomerante do concreto e o cobrimento das amaduras deveréo estar de acordo com
as recomendagdes da NBR 6118/2003. A cada 25m3 de concreto ou fragdo, deverdo ser
moidados corpos de prova para ser ensaiados aos 14 e 28 dias. Os pitares da estrutura do
prédio deverdo ser prolongados até a platibanda e entre esses pilares devera ser colocado
um pilarete de no minimo 14x14 nascendo na viga de concreto armado. Para completar de-
vera ser colocado uma viga de cintamento sobre a platibanda e em toda a sua extensao.

Formas: As formas deverao ser com chapas de compensadoe ou tabuas de primeira quali-
dade com espessura uniforme e adequada e deverdo ser estanques para evitar vazamern-
tos. As escoras, quando de madeira, ndo devem apresentar didmetro inferior a 7ecm, em
sua face menor, e nem possuir emenda em seu tergo médio. As escoras com emendas (fo-
ra do tergo médic) ndo deverdo ser em namero superior a um tergo do total. O escoramento
devera ser reatizado de modo a garantir estabilidade a forma sem pemitir deformagdes.
Deverdo ser contraventados a meia-altura, nas duas dire¢des e pressionados com cunhas
nos dois sentidos. Antes do inicio da concretagem, devera ser comunicado a Fiscalizagao
para que se fagam as devidas verificagdes e posteriormente a liberagao para a execugo
do servigo. E obrigatério o uso de desmoldante quimico em faces de concreto aparente. /

A empresa devera providenciar um ponto de lavagem para caminhdes de concreto, através |
de uma vala aberia prdximo a obra no tamanho de 150x150x100cm. Esta vala devera ser l
devidamente sinalizada e protegida contra queda de pessoas. Apos o término da obra, a
empresa devera limpar esta vala através da retirada das sobras de concreto conduzindo !
para o conteiner de coleta. Ap0s a limpeza esta vala deve ser devidamente reaterrada. '
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As calhas quando forem de concreto armado deverdo prever extravasores a cada 15metros
e nas pontas das calhas.

A cura Gmida devera ser feita no minime 7 dias.

5. Alvenaria/ vedagio:

5.1 Alvenaria de blocos vazados {largura nominal= 15¢m. 20cm e 25cm): Serdo construi-
das paredes com blocos cerdmicos vazados de primeira quafidade, com dimensées que
permitam que a parede atinja as dimensdes nominais minimas, considerando uma espes-
sura de revestimento de no maximo 2,5¢cm. O assentamento dos blocos previamente ume-
decidos sera com argamassa de cimento e areia média, trago 1:6 mais aditivo plastificante
(Alvenarite cu equivalente), com juntas uniformes de no maximo 1,5cm. Todas as alvenari-
as deverdo ser devidamente amarradas & estrutura através de ferros-cabelo ¢4,.2mm colo-
cados a cada 3 fiadas e devidamente fixados a estrutura, ficando no minimo 50¢m embuti-
dos na alvenana, colocados obrigatonamente na hora da concretagem. Quando o ferro ficar
em contato com a argamassa, esta devera ser de cimento e areia média no trago 1.3 em
volume, sem qualquer tipo de aditivo. Antes da execugédo das alvenarias (no minimo 3 dias
antes) a estrutura devera ser chapiscada. O encunhamento da alvenaria devera ser feito
respeitando o prazo minimo de 7 dias e também somente podera ser executado apos a al-
venaria do pavimento imediatamente superior ter sido executada. A empresa devera apre-
sentar uma amostra do bloco ceramico para aprovagao da fiscalizagao.

No térreo, a argamassa para assentamento das trés primeiras fiadas de alvenaria devera
receber aditivo impermeabilizante sika 1 ou equivalente técnico

5.2 Conira Verga sob as_janelas: Na ultima flada dos peitoris {contra-verga) deverao ser
colocados 2 ferros ¢4.2mm em toda a sua extensdo (entre pilares), assentado com arga-
massa de cimento e areia media no trago 1:3 em volume, sem gualguer tipe de aditivo.

5.3 Verqgas sobre portas e janefas: As alvenanas deverdo ter, na altura de fechamento das
portas, uma amarragac com 3 fermos ¢4.2mm, excedendo a largura do véo em pelo menos
25cm para cada lado. Quando o ferro ficar em contato com a argamassa, esta devera ser
de cimento e areia media no trago 1:3 em volume, sem qualquer tipo de aditivo.

6. Esquadrias:

6.1 Caixitho bascufante am canfoneira’ As janelas basculantes em cantoneira serdo exe-
cutadas com cantoneira %" x 1/8", sendo obedecidos os detalhes do projeto. Os puxadores
utilizados para acionar a abertura altas, serao fixados na alvenaria a uma altura de 150cm
do piso pronto. Para uma perfeita fixagao, previamente devera ser chumbado na alvenana
um elemento metalico, no qual, posteriormente sera fixado o puxador através de solda elé-
trica. As basculas deverdo receber fundo na fabrica para posterior aplicagdo da pintura es-
malte em obra,

OBS:

1) A EMPRESA DEVERA COMUNICAR A FISCALIZAGAO SOBRE O INICO DA PRO-
DUGAQ DAS ESQUADRIAS DOS ITENS ACIMA, INFORMANDO TODOS 0OS
DETALHES EXECUTIVOS E TIPOS DE MATERIAL A SEREM UTILIZADOS PARA
APROVAGAO DA FISCALIZAGAO.

2) DEVERA SER ENTREGUE AO FINAL DA OBRA DUAS CHAVES POR PORTA
DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS COM UMA PLAQUETA DE PVC CONTENDO A /-
DENTIFICAGAQ DA SALA
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7. Cobertura:

1.1 Estrutura de madeira: O madeiramento da estrutura da cobertura sera de madeira de
eucalipto aplainado em duas faces na dimenséo minimas de 10 x 10cm, primeira qualidade,
Iratado com duas demé&os de Jimo Cupim (marrom) ou equivalente. O espagamento entre
as tesouras sera de no maximo 1.60m e entre as tergas 5x7cm sera de no maximo 110cm.
O madeiramento devera ser fixado (ancorado) adequadamente a estrutura, inclusive as ter-
¢as com arame galvanizado numero 12 trangado duplamente. A madeira devera ser com-
provadamente seca.

1.2 Telha de Fibrocimento: A cobertura serd com tethas de fibrocimento com 6,0 mm ou
8,0 mm de espessura, marca Brasilit ou equivalente. A fixacao sera com parafusos apropri-
ados com ¢8 mm e 110mm de comprimento e demais acessorios de acordo com as reco-
mendagdes do fabricante, devendo ter pelo menos 2 parafusos por tefha em cada terga.

1.3 Cumeeira de fibrocimento. Deverao ser utilizadas cumeeiras do mesmo material e es-
pessura da telha usada. Em conjunto com as cumeeiras normais, devem ser utilizadas
cumeeiras com lantemin a cada 5m (entre eixos) para ventilagao do tethado.

8. Instalagbes Elétricas / rede estruturada / SPDA:

8.1 Generalidades:

8.1.1 As instalagies eléfricas deverdo ser executadas conforme as normas brasileiras efou
intemacionais.

8.1.2 Os materiais a serem utilizados deverao possuir selo do INMETRO ou IEC, guando aplicado.

8.1.3 Os materiais ou equipamentos elétricos deverdc ser de fabricagdo nacional. Quando ndo
existir material ou equipamento nacicnal gue atenda as especificagbes abaixo, os mesmos pederde
ser importados.

8.2 Instalagbes Elétricas de Baixa Tensdo:

8.2.1 Todos os centros de distribuigdo (carcagas) deverdo ser aterrados, bem como toda a
tubulagao metalica, mantendo-se a continuidade elétrica em todas as suas partes.

8.2.2 Deverd ser instalado o Centro de distnbuicdo metalico, sobrepor, com tratamento
anficorrosivo, porla, prote¢éio sobre o barramento, com 1 tritho DIN na horizontal para 12 moduios
{1x12), com 2 trilhos DiN na vertical para 24 modulos (2x12) com barramento frifasico para 1004,
barra de !erra e de neutrc, elementos de protegac de PVC para os modulos vazios, referéncia
CEMARmulti Plus 904632 (12+24). Devera ter protego sobre o barramento confra contatos
acidentais.

8.2.3 Os disjuntores monopolares de protegdo dos circuites terminais do CD deverdo ser do tipo
europeu, instalagdo sobre trilho; deverdo suportar uma corrente de cuerto-circuito de no minimo kA
conforme {EC898. A curva de aluaglo deve ser do tipo C - limiar de atuagdo magnética de 5-10
vezes a comente nominal. Todos devem estar coordenados entre si de modo a desarmar sempre o
primeire disjuntor na ocorréncia de falta (sobrecarga ou curto-circuito). Os tripolares deverdo ser da
curva C de 5kA, referéncia Siemens.

8.2.4 Deverao ser utilizadas eletrocalhas lisas tipo U de ago galvanizadas a fogo 50x50mm chapa n®
18 com lodas as conexdes, derivaghes, supcrtes simples e adapladores conforme projeto, com
tampa galvanizada a fogo, ref CEMAR

8.2.5 Deverao ser instalados eletrodutos rigidos de ago, galvanizados eletroliticamente; classe LI /
(médio), com luvas, bragadeiras p/fixagao, parafusos, buchas, arruelas, colocados, conforme projeto.
Todos aparentes. Bitola minima %" /
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B.2.6 Nao deverBo ser feitas dobras nos eletrodutos; para as deflexdes deverdo ser utilizadas
curvas eletrodutos pré-fabricadas e caixa de passagem tipo condulete de aluminio,

8.2.7 As caixas de saida deverdo ser do tipo condulete de aluminio “multibox”, do tipo conforme
necessario. Os espethos deverdo ser de aluminio, inclusive.

B.2.8 Para instalagdo elélrica interna deverdo ser uliizados cabos de flexivel classe de
encordecamento 5, secdo indicada em diagrama unifilar, 750V, 70°C, antichama, livre de halogénio,
baixa emisséo de fumaga, gases tdxicos e corrosivos, referéncia Prysmian Afumex.

8.2.9 Devera ser feita solda estanho nas emendas de condutores flexiveis. Apds devera ser feita a
isolagdo da mesma com fita isofante de boa quafidade. Nas conexbes deverdo ser utilizados
conectores prensados.

8.2.10 As tomadas de uso geral deverdo ser todas do tipo dois polos mais terra padrdo brasileiro
{2P+T 20A}, sendo instaladas em caixas condulete de aluminio com espelho apropriado. Além
destas especificagdes deverdo possuir o Selo de Conformidade do INMETRO.

8.2.11 Nos locais indicados deverdo ser instaladas lumindrias para 1ampada vapor metalico 150W,
pendente, com corpo em acrilico translicido {prismatica), com alojamento para reator intemo, com
reator 220V, 150W e ignitor e lampada vapor metalico 150W - completas.

8.2.12 Deverdo ser instaladas tomadas industnais de sobrepor 32A 3P+N+T (pentapofar fémea)
fornecida com plugue macho.

8.2.13 Devers ser instalado o alimentador derivando do poste existente em cabo de aluminio
multiplexado 3#16+#16mm? com algas pré-formadas, conectores e 1soladores.

8.2.14 Devera ser instalado o pontalete com curva na fachada em eletroduto gaivanizado pesado de
2", no local indicado em projeto.

9. Instalactes Hidraulicas e Sanitarias:

Condigdes gerais. O projeto de instalagdes hidrossanitanas prediais segue as recomenda-
¢Ges das Normas Tecnicas da ABNT.

Tubos e conexdes de agua fria serdo de PVC rigido, tipo agua fria (marrom), junta soida-
vel, marca Tigre ou equivalente. Todas as conexbes de espera para aparelhos hidraulicos
serdo de PVC rigido, tipe agua fria, cor azul, soldavel/roscavel, reforgados com bucha de
latdo na parte da rosca, de pnmeira qualidade, marca Tigre ou equivalente.

Tubos e conexdes de esgofo: Os tubos e conexdes de esgoto serdo de PVC rigido, tipo es-
goto, séne normal, junta elastica, de pnmeira qualidade, marca Tigre ou equivalente. Todas
as conexdes de espera para aparelhos hidraulicos serdo de PVC rigido, tipe esgoto, com
anel de borracha, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente.

Tubos e congxdes da rede de gas GLP: Os tubos e conexdes da rede de gas GLP serdo de
ago galvanizade. Os tubos deverdo atender as prescrigdes da NBR 5590 com espessura
minima conforme classe “Std". As conexdes deverdo atender as prescrigbes da NBR 6925,
classe 300, com rosca NTP. Os tubos e conexdes embutidos no solo deverfo receber tra-
tamento anticorrosivo. Os tubos e conexdes aparentes deverdo receber uma demao de
fundo prprio p/ aco galvanizado e no minimo 2 dem3os de tinta esmalte sintético da Suvi-
nii ou equivalente, na cor amarela conforme norma.

Condicdes de instalagdes das redes de dgua fria e esgofo. Todas as tubulagdes deverdo fi- /
car livres para absorver as dilatagdes da edificagao, sem oferecer risco de ruptura das ;'
mesmas, devendo ser fixadas (quando aparentes) por bragadeiras (ago galvanizado} pro-

prias para permitir a mobilidade da instalagio em relagao a edificag3o. j
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Condigdes para instalactes de tubulagdes embutidas no solo: Todas as tubulagdes embuti-
das no solo deverdo ser acondicionadas e envolvidas em colchdo de areia com 10 cm no
minimo em todos o5 lados e assentadas em base comprovadamente sélida. Cada material
deve ser estudado em fungdo de sua resisténcia a0 esmagamento, por isso as condigdes
locais do solo & a profundidade das valas poderdo limitar a utiizagao do material indicado,
neste caso, deve ser substituido por outro com o5 mesmos didmetros e com resisténcia
adequada para a referida situago.

Trocas de direcdo das tubulacdes: Todas as trocas de dire¢do de todas as tubulagdes do
sistema dever&o ser feitas por conexdes adequadas e no caso dos diversos esgotos, ainda
pode ser através das caixas de inspegdo com concordancia de entrada e saida no fundo da
caixa de concreto. E qualquer caso & PROIBIDO & utilizag3o de fogo para aquecer tubos a
fim de curva-los ou de fazer bolsas e/ou equivatentes.

Criténo utilizado nas difatagdes: Todas as tubulagdes de agua fria, esgoto sanitario ou plu-
vial e combate a incéndio que passar pelas juntas de dilatagdo da obra, devera ter trata-
mento especial para cada caso a fim de evitar a ruptura em condutos sob press&o ou a se-
paragao das partes em condutos considerados de superficie livre. Para condutos sob pres-
sdo recomenda-se as juntas de dilatagdo ou na falta desta poderdo ser construidas "LIRAS’
em sua substituigao.

Registros brutos metalicos: Os registros brutos dever&o ser da marca Docol ou equivalente.

Caixas sifonadas: As caixas sifonadas serdo de PVC monobloco com fecho hidrico de no
minima 50 mm, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente. Em todas as caixas si-
fonadas com grelha, deverd ser instalado também um antiinfillracdo. Os potta grelhas e as
grelhas deverdo ser quadrados e de ago inox com fecho giratorio.

Caixas dg Gordura e de areia; Todas as caixas de gordura (CG) ou de areia (CA) deverao
ser de alvenaria de tijolos macigos revestidas internamente com argamassa impermeavel,
devendo atender as dimensdes & madelos indicados no projeto. Todas as caixas de gordu-
ra (CG) deverao ter tampas cegas de concreto amado. Tadas as caixas de areia deverdo
ter tampas de concreto armado com 7¢m amada com ferro Smm colocados nas duas dire-
¢Oes cada 15 cm. A gretha sera executada no centro da tampa com 20 x 20 cm executada
com ferro de construgdo 12,5 mm colocados cada 4 cm.

conforme especificagdo adiante). Todas as caixas de gordura e areia ter&o no fundo um
lastro de concreto (fck 15SMPa) de no minimo 8 cm. As dimensdes das caixas de inspegéo e
areia indicadas no projeto $a0 dimensdes internas e as profundidades irdo variar de acor-
do com a declividade da tubulagio. As caixas para esgoto cioacal devem ser devidamente
conformadas com argamassa de cimento e areia em seu interior, de maneira a ndo reter
solidos em seu interior.

Fossa Séptica (tratamento esgoto sanitario), Filtro Anaerdbie e Sumidouro. A construgdo da

Fossa Séptica, Filtro Anaergbio e Sumidouro deverdo ser em alvenaria de pedras de alicer-
ce e concreto amado, conforme projeto. A argamassa de assentamento das pedras da
fossa e fittro devera ser impermeavel (trago 1:3 de cimento e areia média, em volume, mais
aditivo impermeabilizante tipo Sika 1 ou equivalente, dosado conforme as recomendagdes
do fabricante). No filtro anaerdbio, o leito filtrante tera altura de 1,20m e ¢ material sera pe-
dra britada n° 4 com granuiometria ¢ mais uniforme possivel, podendo variarentre 4,0e 7,0
cm. O referido leito esta apoiado em lajes pré-moldadas com espessura de 10,0 cm e com
orificios de 30 mm de didmetro distribuidos uniformemente. Nos sumidouros devera ser co-
locado, no fundo, uma camada de brita n® 2 de ne minimo 30 cm e junto as paredes {lado
extemo), em fodo o penmetro, devera ser posto uma camada de no minimo 15 cm de lar-
gura por toda a altura das paredes, de brita graduada.

Obs.:

- Os tubos e conexdes de PVC de agua fra e esgoto sanitario, bem como os materiais (so-
lugdo limpadora, adesivo, anel de vedagdo etc.) utilizados para unir as pegas, deverdo ser
de uma unica marca (fabrcante),;
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10. Impermeabilizagdo, isolagdo térmica e acustica:

10.1 Vigas de fundacdo: As vigas de fundagao serdo impermeabilizadas em sua face supe-
fior e respaldos laterais (15 cm abaixo da face superior) com Neutrol ou equivalente técni-
co, em quatro demdos cruzadas seguindo as recomendagdes do fabncante. A impermeabi-
lizagdo devera ser feita apds a cura do concreto {minimo 21 dias). A ultima demao da face
superior devera ser aplicada 1 dia antes da execugdo da alvenaria.

10.2 Dreno: As paredes e estrutura que irdio ficar abaixo do nivel do solo deverdo possuir
elemento drenante composto de geocomposto para drenagem do tipo “MacDrain FP" ou
equivalente, tubo para drenagem em PVC, diametro minimo 60 mm e filtro geotextil * Mac-
tex” ou equivatente, para prote¢do da drenagem e evitar a colmatagéo da brita. O dreno de-
vera possuir dimensdes de 40 x 70 cm

11. Instalagdes de combate a incéndio:

Condigdes gerais: O projeto de instalagdes de combate a incéndio segue as recomendagoes
das Normas Técnicas da ABNT.

Extintor de incéndio: Seré instalado em locat indicado em projeto extintores de incéndio tipo
PQS com capacidade de 4Kg, BC e ABC conforme projeto, e tipo COZ2 com capacidade de
6Kg. A instalagdo devera ser completa, seguindo as recomendagdes do Corpo de Bombei-
ros iocal, inclusive com seta indicativa do extintor.

12. Revestimentos:

PISOS E PAVIMENTAGOES

12.1 Conira piso armado: em toda a area do pavimento térrec seré executado um contrapi-
so amado (fck= 15MPa) com 8 cm de espessura devidamente vibrado, sobre um colchao
de brita (5 cm de brita n®1) e 2cm de po de brita nivelada e compactado mecanicamente
{placa compactadora) . A malha a ser utilizada sera de 20x20 com ferros de ¢4.2mm. Deve-
ra ser colocado sobre a camada de brita e p6 de pedra uma lona plastica preta com 200
micra. Apds a colocagao da lona devera ser colocado a malha de ago.

13. Vidros:

13.1 Vidros lisos: os vidros das basculas serdo 3 mm liso e das demais janelas serfo 4
mm.

14. Pintura:

PINTURA INTERNA/EXTERNA

14.1 Pintura esmafte sintético sobre esquadnas de ferro: Esquadrias de ferro deverdo ser
lixados e limpos perfeitamente, receberdo da fabrica uma demao de fundo anticorrosivo.
Apos a preparagdo deverdo receber no minimo duas demaos de tinta Esmalte Sintético alto
brilho, da Suvinil ou equivalente (primeira linha}. /

14.2 Pintura em vemiz impermeabilizante. Paredes e estruturas extemas deverao receber /f

pintura de no minimo 2 demdos de verniz impermeabilizante, aplicado sobre o bloco cera-
mico limpo de poeiras e resto de argamassa. A marca do vemiz sera Suvinil ou equivalente
técnico (primeira linha). \

UFSM - Pro Infra - Eng® X Arq. X - Av. Roraima, 1000 — Camobs - 97.105-900 — Santa Mana RS
07/06/11 Prédio da Administragdo Central, 8" Andar, 5ala 833 - Fone: (55) 3220-8304 - Fax: {55) 3220-8104
12/17



RECOMENDAGOES GERAIS SOBRE PINTURA INTERNA E EXTERNA

Todas as pinturas deverdo obedecer as recomendagdes do Fabricante, desde a prepara-
¢ao da superficie até a aplicagdo da tinta de acabamento. Serdo aplicadas tantas demaos
guantas forem necessarias de tinta de acabamento até que se obtenha uma superficie com
acabamento uniforme.

Nas superficies a serem pintadas, antes da aplicagdo de fundo preparador e antes da apii-
cagao da tinta, devera haver obrigatoriamente avaliagdo por parte da empresa contratada e
apds isso feito, a empresa contratada devera solicitar a vistoria da Fiscalizago, para avali-
acao e liberagzo.

As superficies a serem pintadas deverdo regeber vistoria por parte da Fiscalizagao, antes
da aplicagdo de selador e antes da aplicagéo da tinta, para posterior aprovagéo e liberagao.
As cores serdo definidas pela Fiscalizagso.

Obs.:

- Os fundos preparadores efou seladores, massas, texturas e tintas, deverdo ser de uma
Unica marca, sendo que os servigos deverdo ser executados de acordo com as recomen-
dagdes do fabricante, para que no final da obra a empresa contratada possa entregar um
certificado de garantia emitido pela fabrica com prazo nao inferior a 10 anos.

15. Servigos Complementares:

15.1 Base de brita graduada: Apés a regulanzagdo do terreno sera executado uma base de
brita graduada compactada de 20 cm, para receber a pavimentagdo. A base devera ser
compactada com rolo liso vibratério.

15.2 Limpeza final da obra: A obra devera ser perfeitamente limpa de maneira que se te-
nham condicbes de habitagdo e uso pela UFSM. Os revestimentos em geral, vidros, es-
quadrias (intema e extemna), lougas sanitarias e instalagdes elétricas (fluminarias, eletrodu-
tos , eletrocalhas) deverdo estar perfeitamente limpos e isentos de manchas. Esta limpeza
FINA devera ser executada com produtos adequados para limpeza e por equipe especiali-
zada neste servigo. O entomo do prédio devera ser entregue (impo e isento de entulhos.

Relagdo de desenhos

Projeto Arquitetdnico;

Projeto Hidrossanitario e PPCI;
Projeto estruturai

Projeto Elétnco/SPDA.

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificagio devera
ser submetido a andlise previa da Fiscalizagao. Para que este produto seja considerado “e-
guivalente®, devera ter 0 mesmo desempenho técnico, principalmente em termos de funcio-
namento e durabilidade. Quando houver divergéncias entre a Fiscalizagao e a empresa
contratada, esta devera comprovar a equivaléncia técnica do produto, mediante testes efou
ensaios realizados por instituigdes credenciadas pelo INMETRO, sendo que as despesas
serao de sua responsabilidade.
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MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA:LABORATORIO DE AGROTECNOLOGIA
ORGAMENTO PADRAD - Revisdo : 06 29/08/10
item |Servigos Quant | Unid Pregos
Mat. M.Obra | P.Servico | Total Servigo | Tofal kem
1 [SERVICOS PRELIMINARES | TECNICOS 8.293.50
1.1 |Qrgamentg, cronggrama e visita técnica 230,00 mz 0.05 0,40 0,45 103 50
1.2 |Proieto de fundagGes 230,60 me 0,05 0,65 0.70 161,00
1.3 [Projete estrutural 230,00 m2 005 7,90 7,95 1.828.50
1.4 [Copias e despesas legais 230,00 m2 0,65 0,35 1,00 230,00
1.5 |Tapumes ch. Comp. e=12mm h=2,20 100,00 m 3500 5,00 40 00 4.000,00
1.6 |Instalagdo provistra Elétrica 1,00 un 275,00 105,00 380,00 380,00
1.7 |Instalagdo provisoria Hidraulica 1,00 un 135,00 75,00 21000 210,00
1.8 [Barraco de obra 12,00 m2 5,00 35,00 130,00 1.560,00
1.9 |Placa de Cbra_metélica, com 180x120cm, conforme especificacbos 1,00 ¢ 185 00 3750 22250 222,50
1.10 _[Locacdo da Obra 230,00 m2 045 0,35 0,80 184,00
1.11 |Limpeza permanente da obra 180,00 d 0,10 2,20 2,30 414,00
2 [MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLICOES 5.264,00
2.1 |Limpeza do terreno, com remocdo de camada organica de 15cm, com transporte até 3 km 375,00 m2 0.05 210 215 806,25
2.2 Aterro compactado com material de boa capacidade de suporie 115,00 m3 17,88 398 21.87 2.515,05
2.3 |Escavacao Manual solo até 0.60m - vigas fundacio rede hidrdulica, eléinca 22,00 m3 0,05 16.49 16.54 363.88
24 |Reatemo e apifocamento com compactador mecanico {sapo) 69,00 m3 0,05 11,88 11,93 823,17
25 [Transporle e remocao entuthos em atero licenciado 5.00 m3 45,83 4,50 50.33 251,65
2.6 |Transporte intemo e extemo 180,00 d (05 275 280 504,00
3 [INFRA ESTRUTURA | FUNDAGOES SIMPLES 23.126.32
3.1 |Estaca escavada, diam=400mm - com armadura de fretagem. completa - prof média= 7,5m, fck=| 8400 m 41,10 35,00 76,10 § 392 40
15MPa
3.2 |Concreto magro, fck = 10.0MPa, para lastre de fundo de viga fundagao 100 mJ 150,00 90,00 24000 240,48
3.3 |Vigas de fundagdo em conc. ammade, c/forma, fck min= 20,0 MPa, bombeado, complata 14,99 ma 772,08 328,40 110048 16.493,44
4 {SUPERESTRUTURA 46.051,65
4.1 |Vigas de conc. amnade, cforma, fok= 20MPa, {usinada bombeado} - completa 2001 m3 950,40 497,52 1.447,92 28.972.88
4.2 |Pilar m conereto ammado cf forma, fck 20Mpa {usinado bombeado) - completo 8,50 md | 1.18173 62442 1.816.15 11.804,98
4.3 |Laie macica de concreto armado, espessura 10 cm, fek 20 Mpa (usinado bombeado) - completa 5,61 m3 622,12 317,85 940,07 5.273,79
Sl e ALVENARIA / VEDAGAQ 18.990,00
\ﬁ “[Cortravergersob janelas, com 2 barras de femo 4.2mm, com argamassa 1:3 {cimento:areia) 90,00 m 15,65 6,55 28,20 2.358,00
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item |Servigos Quant. | Unid Pregos
Mat. M.Qbra | P.Servigo | Total Servige Total kem
5.2 |Alvenaria de bloco cermico - 15 cm {espessura) 396,00 m2 2350 18,50 4200 16.632,00
§ |ESQUADRIAS 15.525.00
6.1 _|Caixitho basculanie em cantoneira metdlica 34" x 1/8° 58.00 m2 148,00 12,50 160 50 9309,00
6.2 [Portdo metalico de contra peso com chapa frizada n 20, estruturada em metalon 400x500cm 1,00 m? | 435000 | 186500 621600 521600
7 |COBERTURA 14 533,62
71 |Estrutura de madeira em eucalipto aplainade 2 faces, com tratamento anti cupim, com tesouras| 24400 m2 13,87 12,37 26,24 6.402,56
executadas com 10x10 ¢m a cada 160cm e tergas 5x7cm cada 110cm
7.2 |Telna fibrocimento 8mm, inclusive acessorios de fixagio 244 00 m2 2741 2,72 30,13 7.351.72
73 |Cumeeras em fibrocimento 8mm 23.00 m 3240 148 3388 779.24
8 [INSTALAGOES ELETRICAS! REDE ESTRUTURADA! SPDA 16.734,80
— - 7 - -
8.1 i(r):?;agg aluminio muftiplexade 3#16+#16mm* com algas pré-formadas, conectores, e isoladores, 30 - 25,00 1000 35,00 1,050,00
8.2 |Cabo de cobre mongpolar flexivel #16mm? 4.000V Sintenax Fiex 70°C 30 m 800 400 12,00 360,00
8.3 [Cabo de cobre monopolar flexlvel #2 5mm? 750V Afumex Fiex 70°C 360 m 1,53 0,80 2.33 838,80
8.4 |Cabo de cobre monopolar fexivel #4.0mm? 750V Afumex Flex 70°C 700 m 250 1.50 4,00 2.800 00
Centro de disinbuico metalico sobrepor, com iralamento anticoroswo porta, proteg3o sobre o
barramentq, com 1 trilho DIN na horizontal para 12 médulas (1x12), com 2 trlhos DIN na verlical para 24
83 modulos (2x12) com barramento trifasico para 1004, bara de terma & de neutro, elementos de protegao 1 o 300,00 50.00 35000 300
de PVC para os modulos vazios, referéncia CEMARmulti Plus 904632 {12+24)
86 |Condulete de aluminio 42" e 1 interruptor bipolar de 254 - linha silantoque com espelho de aluminio 4 uni 2500 10,00 3500 140,00
8.7 |Condulete de aluminic 4"x2* e 1fomada 2P+T brasileira 204 - linha silenfoque com espetho de aluminio 26 um 14,00 8.00 22,00 572,00
8.8 |Disjuntar moncpalar tipo europeu curva C para 20 A - kA referéncia Siemens 4 un 8,00 4,00 12,00 48 00
8.9 |Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 32 A - JkA referéncia Siemens 4 uni 8,00 4,00 12,00 48,00
810 [Disjuntor tnpolar lipo europeu curva C para 25 A - BkA referéncia Siemens 2 uni 55,00 12,00 67,00 134,00
8.11 |Disjunior tripolar tipo eurcpeu curva C para 83 A - 5kA referéneia Siemens 1 uni 80,00 12,00 92,00 92,00
Eletrocalha lisa tipo U de ago galvanizada a fogo 50x50mm chapa n° 18 com fodas as conexbes,
8.12 |dervagbes, suportes simples e adaptadores conforme projeto, com tampa galvanizada a fogo, ref] 60 m 20,00 10,00 30,00 180000
CEMAR
813 Eletrodute de ago zincado !fpo pesado 2' com luvas, bragadeiras kipo chaveta com parafuso, buchas g 5 m 30,00 16,00 46,00 276,00
aruelas - compteta - metrs finear {pontalete)
814 Eletraduto de ago zincado tipo semljpesadoISM com luvas, bragadeiras tipo chaveta com parafuso, 120 m 10.00 8,00 18.00 2160,00
buchas g arruelas - completo - metro linear - pintado
8.15 [Fita isolaniz preta referéncia Pirelli P44 Super - rolo 20m 4 rl 5,50 11,00 16,50 66,00
Luminana para lampada vapor metalico 150W, pendente. com corpo em acrilico translicido (prismatica),
16 |com alojamento para reator inlerno, com reator 220V, 150W e ignitor e lampada vapor metalico 150 - 12 uni 400,00 50,00 450,00 5 400.00
:: =———

completa
e
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tem |Servigos Quant. | Unid Precos
Mat. M.Obra | P.Servico | Total Servige | Total item
8.7 |Tomada industrial de sobrepor 32A 3P+N+T {pentapolar fémea fomecida com plugue macho 4 uni 125,60 2500 150,00 600,00
8 |INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS 399275
AGUA FRIA
9.1 |Rede de tubos e conexdes de agua fria em PYC rigido soldével, composta peles barriletes, colunas,| 20,00 m 380 2,00 580 116,00
ramais e subramais, com diametro de 25mm, compieta e instalada, marca TIGRE ou equivalente.
§2 [Rede de tubos e conexdes de &gua fa em PVC rigido soldavel, composta pelos bamiletes, colunas,| 50,00 m 7.00 2,50 950 475,00
ramais e sub-ramais, com diametro de 32mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente.
8.3  [Registro de gaveta metdlico, bruto, completo e instalado, 1 1/4°, marca DOCOL ou equivalente, 1,00 unig. 55,00 10,00 65,00 65,00
ESGOTO SANITARIO
94 |Caixa sifonada ¢/ grelha e porta greiha de ago inox, PVC, 150x150x50mm, o antiinfiltrago, completa € 1,00 unid. 30,00 8,00 36,00 38,00
linstalada, marca TIGRE ou equivalente. I
95 [Caixa de gordura 250x230x75mm com tampa cega com saida 75mm, ¢f antiinfiftrac3o, completa e! 1.00 Lnid. 40,00 6,00 45,00 48.00
instalada, marca TIGRE ou equivalente.
86 |Caixa de inspeco em alvenaria, com secio interna de 60x60x60cm, tampa de concreto armado, 1,00 unid. | 110,00 91,26 201,25 201,25
completa (matedal, escavaclo, remocdo de terra, reaterrn, mao-de-obra gtc.) e instalada.
97 |Rede de wbos e conexdes de esgoto santano em PVC tipo esgolo, composta pelos ramais del  20.00 m 360 3.00 680 13200
descarga, de esgolo, de ventitagaa, tubos de queda e colunas de venlilac3o, com didmetro de 40mm.
completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente.
98 [Rede de tubos e conexdes de esgoto sanitario em PVC fipo esgoto, composta pelos ramais de| 2000 m 6,40 3,30 8970 194,00
descarga, de esgolo, de ventilagdo, tubos de queda e colunas de ventilag3o, com didmetro de 50mm,
completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente.
ESGOTO PLUVIAL
9.9 |Rede de tubos e conexdes de esgoto pluvial em PVC, com didmetro de 150mm, completa e instalada, 50,60 m 2200 8,35 36,35 151750
marca TIGRE ou equivalente.
8.10 [Caixa de arela em alvenaria, 60x60x80cm, ¢ revestimento impermeével e tampa de concreto armado, 4,00 unig, | 120,00 95,00 215,00 860,00
completa e instalada.
SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO
9 11 |fossa séplica 1.00 ¢ 300,06 50.00 350,00 350 00
10 | IMPERMEABILIZAGAO, 1SOLACAQ TERMICA E ACUSTICA 887,65
10.1 | Impemmeabilizacdo das vigas de fundagio - 3 demaas, completa 30,00 m2 552 7,70 13,22 386,60
102 [Drenc com brita 1, conforme especificacdes 2300 m 1554 581 21,35 491,05
11 [INSTALAGCOES DE COMBATE A INCENDIO 539,00
1.1 |Extintor de incéndic tipo CO2 of capacidade de 6 Kg, completo e instaladg. 1,00 unid 390,00 10,00 400,00 400,00
11.2_ [Extintor de incéndio lipo PQS A/BIC ¢ capacidade de 4 Kg, completo & instatado. 1.00 unid. | 134,00 5,00 139,00 139,00
12 |[REVESTIMENTOS 11.219.74
PISOS E PAVIMENTACOES
Te—
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ftem |Servigos Quant. | Unid Pregos
Mat. M.Obra | P.Servico | Total Servigo Total kem
12.1 |Contra Piso armado fck 15Mpa, armado, e= Bem,inclusive lastro de brita de 7 em 21375 m2 33.93 18 56 5249 11.218,74
13 [VIDROS 172425
13.1 |Vidro 3mm - hiso 33.00 m2 50,75 150 52,25 1.724.25
14 |PINTURA 631,20
PINTURA INTERNA
14.1 [Pintura esmalie sferrg, inclusive fundo anti-oxido - minimo 2 demdos 60,00 m2 350 7,02 10,52 531,20
15 |SERVICOS COMPLEMENTARES 779,59
15.1 |Base de brita graduada compactada. h=20cm 30,00 m2 17 .50 3.00 2050 615,00
15.2 {Limpeza fina geral para entreqa de obra 213,75 m2 0,25 0,52 0.77 164,59
Total 169.292,97
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